
STOFF Material Scheuer-
touren

Pilling-
Test

Licht-
echtheit

Imola Obergewebe: 100% PES, 
Untergewebe: 100% PES, 
Polarfleece

35.000 4 4

Luxury Obermaterial: 100% Polyester, 
Untermaterial: 70 % Polyester, 
30 % Baumwolle

40.000 4-5 4

Amaro Obermaterial: 100% Polyester, 
Untermaterial: 70 % Polyester, 
30 % Baumwolle

25.000 4-5 4

Relax Obermaterial: 100% Polyester, 
Untermaterial: 92 % Polyester,  
8 % Baumwolle

32.000 4 4
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